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هاي آرگون و هیدروژن و اثرات برخورد این بررسی توزیع مکانی یون
هاي آلومینیوم در ارتفاعات مختلف در دستگاه ها بر روي نمونهیون

   kJ 5/2پلاسماي کانونی نوع مدر با انرژي 
  

  * فریدون عباسی دوانی ، شهبازي راد، مجید شهریاري زهرا
  اي ، گروه کاربرد پرتوهادانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده مهندسی هسته

  
  : چکیده

هاي گاز آرگون و هیدروژن تولید شده در هدف از این تحقیق بررسی اثرات یون
هاي آلومینیوم و بر روي نمونه  )SBUPF1 )Fµ6/8 ،kV 25 ،kJ 5/2دستگاه پلاسماي کانونی 
براي بدست آوردن .  ها در فواصل مختلف نسبت به نوك آند استتعیین توزیع مکانی یون

 kV 22و  mbar 45/0به ترتیب   Arبهینه براي گاز بیشینه چگالی یونی، فشار و ولتاژ عملکردي
- جریان تخلیه اندازهبیشینه . شد تعیین kV 23و  mbar 5به ترتیب برابر  H+1%Krو براي گاز 

با .  است kA 168گیري شده در دستگاه پلاسماي کانونی با استفاده از پیچه رگوفسکی، 
که ذوب شدگی و تبخیر سطحی بر  هااثرات یون (SEM)استفاده از میکروسکوپ الکترونی 

ها ، یک توزیع مخروطی شکل را نشان الگوي توزیع مکانی یون .است، بدست آمدAl روي 
  .  داد
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  میکروسکوپ الکترونی

  
  




