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  P65ساخت و بررسی ساختار کامپوزیت تبادل گر یونی مغناطیسی: 
  به منظور جذب یون سزیم مگنتیت –کلینوپتیلولیت 
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  :چکیده
در این کار تحقیقاتی یک جاذب کامپوزیتی جدید با خواص مغناطیسی بر اساس سنتز 

کامپوزیت سـنتز شـده داراي   . مگنتیت در محیط حاوي زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت ساخته شد
ویژگی هاي جذبی زئولیت به همراه رفتار مغناطیسی مگنتیت بود به گونه اي که پس انجام فرایند 

بـه منظـور   . انی از محیط با استفاده از یک آهنربـا قابـل جداسـازي مـی باشـد     تعویض یون به آس
. استفاده شـد  XRD, XRF,BETشناسایی ساختار و ترکیب شیمیایی کامپوزیت از روش هاي 

رفتار جذبی کامپوزیـت  . هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفتpHپایداري شیمیایی کامپوزیت در 
نتـایج نشـان داد کـه قابلیـت جـذبی      . بررسـی قـرار گرفـت   سنتز شده نسبت به یون سزیم مـورد  

 ICP-AESغلظت سزیم با روش . کامپوزیت سنتز شده نسبت به زئولیت اولیه افزایش یافته است
  .اندازه گیري شد
  زئولیت، کلینوپتیلولیت، کامپوزیت، مگنتیت ، جاذب  :کلید واژه ها

  
  
  
  
  
  




