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  Pو بررسی  301سیانکسسنتز میکروکپسول هاي جدید حاوي ١٨٠
  رفتار جذبی اورانیوم توسط آن

  
، فاطمه گرایلی   3، محمد اتوکش2، سید جواد احمدي 2*  ،علیرضا خانچِی1الهام دلریش

  3احمد طیبی و3فومشکنار

  واحد شهر ري ،دانشگاه آزاد اسلامی.1

  هسته اي پژوهشکده چرخه سوخت،پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي  ،سازمان انرژي اتمی . 2

 ي دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده انر ژ. 3

  
   :چکیده

بـراي  301 در این پژوهش میکرو کپسول هاي جدید شامل استخراج کننـده سـیانکس  
به عنوان جاذب و هم به عنوان پایـه   نیزآلژینات سدیم . استخراج اورانیوم مورد استفاده قرار گرفت

متوسط میکرو کپسو لها  اندازه. گرفتبراي میکرو کپسول کردن استخراج کننده مورد استفاده قرار
همچنین اندازه دانه هاي .میکرو متر تخمین زده شده است  500در حدود   SEMتصاویربوسیله 

مـی باشـند کـه بـه صـورت کـاملا        میکرو متر 10روغنی موجود در پایه آلژینات سدیم در حدود 
 توانـایی میکرو کپسول هاي سـنتزي   بررسی اولیه نشان داد که .هموزن در آن پراکنده شده است

 pHمشاهده شد کـه بـا افـزایش     ،  pHدر بررسی اثر افزایش  .دارنداورانیوم را در جذب   بالایی
نتایج ازمایشها نشان داد که در محـیط حـاوي    . میزان جذب اورانیوم توسط جاذب کاهش می یابد

توانایی جذب در جاذب محفوظ می ماند، در صورتی که در غلظت هاي کلرید سدیم باغلظت زیاد 
   .  متاثز از غلظت آن است "مولار نیترات سدیم ،جذب شدیدا 3بالاتر از 
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