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  P211کیک زرد با روش استخراج حلالی خالص سازي  
    

  2رضا قلی پور پیوندي*و2زاده ماهانی ، محمد خیاط1رمکی فرشته خان

  اي اي، گروه چرخه سوخت هسته دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته .1
 اي اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ،پژوهشکده چرخه سوخت هسته سازمان انرژي  .2

  
    :چکیده

کیک زرد تولید شده از سنگ معدن اورانیوم باید خلوص بـالایی بـه منظـور کـاربردي     
در این کار پژوهشی نمونه کیک زرد ناخالص براي . بودن در تاسیسات فرآوري اورانیوم داشته باشد

هاي مولیبدن، نئوبیوم، وانادیم، تیتانیوم و تنگستن در نمونه،  ناخالصی. ها آنالیز شد تعیین ناخالصی
ها، ابتـدا محـیط کیـک     به منظور کاهش ناخالصی. بود ASTMبالاتر از حد مجاز تعیین شده در 

هـا توسـط سیسـتم     سازي شـد و سـپس جداسـازي اورانیـوم از ناخالصـی      زرد در آزمایشگاه شبیه
در . هاي متفاوت مورد بررسی قرار گرفـت  هاي مختلف در حلال استخراج حلالی با استخراج کننده

در حـلال کلروفـرم    Aliquat 336Sن شرایط جداسازي، استفاده از استخراج کنندة نهایت بهتری
کلیـه    6/3برابـر بـا    PHسـدیم اسـتات در    –با این فاز آلی و با استفاده از بافر استیک اسید . بود

اورانیـوم در  % 97کـاهش داده شـد در حالیکـه     ASTMهاي موردنظر به زیر حد مجـاز   ناخالصی
روش مـذکور در  . مانـد  اورانیوم در کیک زرد در فاز آبی بـاقی مـی  % 94ده و سازي ش محیط شبیه
علاوه بر این روش مذکور بـراي نمونـه حقیقـی کیـک زرد بـه      . سازي شده بهینه شد محیط شبیه

کارگرفته شد و به عنوان روشی سـریع، آسـان، اقتصـادي و تکرارپـذیر بـراي کیـک زرد پیشـنهاد        
  .گردد می
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