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  هاي آلی مختلف هاي سولفوریکی با استفاده از استخراج کننده استخراج ایتربیم از محیط

  
    و3، محمد جواد کلینی2، سعید علمدار میلانی1محمود عبداللهی

  4محمد رضا صمدزاده یزدي
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و 2 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه فراوري مواد معدنی،عضو 1

 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه فراوري مواد معدنی،3 اي، سازمان انرژي اتمی ایران، فنون هسته
  دانشجوي کارشناسی ارشد فراوري مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس4

  
  چکیده

ستخراج با حلال آلی یک روش متداول براي فرآوري اورانـیم، تـوریم و عناصـر     روش ا 
تواند به عنوان ماده اولیه  باشد که می ایتربیم یکی از عناصر نادر خاکی می. باشد نادر خاکی می

در این تحقیق استخراج ایتـربیم   .  مورد استفاده قرار گیرد    177-در تولید رادیو داروي لوتسیم    
)3Yb+ ( هـاي مختلـف       هاي سولفوریکی با استفاده از استخراج کننده        طاز محی)D2EHPA ،

TBP  ،Cyanex272  ،Cyanex301  ،Cyanex921 (  در رقیق کننده کروزین، مورد مطالعه
هاي مختلف  بر طبق نتایج به دست آمده، توانایی استخراج حلال        . و بررسی قرار گرفته است    

 بــــــه ترتیــــــب هــــــاي ســــــولفوریکی در اســــــتخراج ایتــــــربیم از محــــــیط
D2EHPA<Cyanex301<Cyanex272< Cyanex921< TBP همچنـین  . باشـد   مـی
هـاي مختلـف بـراي     در غلظـت ) سولفوریک، نیتریک و کلریدریک(هاي معدنی  کارایی اسید 

  . از ایتربیم مورد مطالعه قرار گرفته استD2EHPAفاز آلی حاوي ) استریپ(عریان سازي 
   Cyanex ،D2EHPA ،TBPعناصر نادر خاکی، ایتربیم، استخراج با حلال، : ي کلیديها واژه

  
  
  
  
  




