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  هاي  تعیین فاز ضریب بازتاب نمونه مجهول با استفاده از نمونه مغناطیسی و نوترون

  قطبیده شده
  

  2مسعودي ، سید فرهاد1اله راحله زادفتح
  دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1

  سی گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو2
  

  چکیده
اي نوترون، چگالی طول پراکندگی نانوساختارها، با تعیین کامل  سنجی آیینه در بازتاب

جا که ضریب بازتاب، کمیتی مختلط  از آن. طور یکتا قابل محاسبه است ضریب بازتاب، به
در . باشد طور همزمان می است، تعیین کامل این ضریب مستلزم تعیین دقیق دامنه و فاز آن، به

در این روش از یک . پردازیم ن مقاله به بررسی روشی براي تعیین این کمیت مختلط میای
قبلاً نشان داده شده . کنیم لایه مرجع مغناطیسی و باریکه نوترون پلاریزه شده استفاده می

است که فاز ضریب بازتاب به کمک سه لایه مرجع مختلف با ضخامت محدود قابل تعیین 
توان با استفاده از یک لایه مرجع که داراي سه چگالی طول پراکندگی  همین کار را می. است

  .مختلف است، انجام داد
اي نوترون، فاز ضریب بازتاب، لایه مرجع مغناطیسی،  سنجی آیینه بازتاب :هاي کلیديواژه

  هاي پلاریزه شده، چگالی طول پراکندگی نوترون
  
  
  
  
  
  




