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ها در فضاي بین فوتوکاتد تعیین ضخامت فوتوکاتد فوتومولتی پلایر و مسیر حرکت الکترون
  و اولین داینود توسط کدهاي شبیه سازي

  
  ی اکبرآباد، محمد مهدي فیروزآبادي، معصومه غلام

   سید مصطفی ساداتیو زادهحسین تارقلی

  دانشگاه بیرجند گروه فیزیک
  

  چکیده
است که بـراي    ) فوتومولتی پلایر (فوتوکاتد یکی از قسمت هاي مهم تکثیر کننده فوتونی        

برد الکترون در ماده فوتوکاتد ضـخامت آن  . ساخت آن بایستی ضخامت مناسب آن را بدانیم    
خامت بیشتر فوتوکاتد شانس بیشتري براي تولید فوتـوالکترون دارد امـا           ض. را تعیین می کند   

مـا در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از کـد شـبیه سـازي          .الکترون ها در داخل ماده تلف می شود   
casino    ضخامت فوتوکاتد ،CsI              را براي الکترون هایی که در سطح اول فوتوکاتـد تولیـد  

 بـراي مـد   CsI ضـخامت فوتوکاتـد   .  ، تعیین کردیم دارند ev 1000شده اند و انرژي اولیه
.  نـانومتر بدسـت آمـد   27 و براي مد انعکاسی در حدود nm 19-1/8تراگسیلی در محدوده  

 بـسمت اولـین   CsI  مسیر حرکت الکترون از  فوتوکاتد     Simionهمچنین با استفاده از کد      
  .داینود را شبیه سازي کردیم

  اولین داینود، سطوح هم پتانسیل، ضخامت، فوتوکاتدانرژي الکترون، : ي کلیدهاي واژه
  
  
  
  
  
  




