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  چکیده

وسیله فعـل و  این است که باید به    . اي موضوع نگران کننده است      هاي هسته   مشکل زباله 
هـا در   امروزه آگـاهی از نقـش کلیـدي رس   . انفعالات آب ـ سنگ و آب ـ رس کنترل گردد  

ها را در  ها به عنوان مواد طبیعی رفتار آلاینده رس. محیط زیست رشد قابل توجهی کرده است
امروزه براي جلوگیري از آلـودگی رادیـو اکتیـوي آبهـاي            . نمایند  محیط زیست نیز کنترل می    

نمایند  ینی و خاك در محل دفن از بنتونیت به عنوان بستر پوششی و جانبی استفاده می         زیرزم
 گرم بر سانتیمتر مکعب، قدرت جدا سازي بهتري  2رس مونت مویلونیت در چگالی ظاهري 

نسبت به رسهاي حاوي ایلیت یا کائولینیت دارند و به همین ترتیب هـدایت هیـدرولیکی آن     
 مراتب پائین است این ویزگی بنتونیت بـه عنـوان پوشـشی بـراي       در چگالی هاي ضعیفتر به    

محفظه هاي حاوي مواد رادیواکتیو و دیواره تونلهائی اسـت کـه بـه منظـور نگاهـداري ایـن          
محفظه ها استفاده می شود بنتونیت در ایران از جمله موادي است که از دیر باز شناخته شده     

خی از بنتونیت هاي ایران تا حدودي برخوردار از بر. اکتشاف و بهره برداري نیز میشود. است
 .ویژگی هاي لازم است و میتواند در آینده مورد استفاده قرار گیرد

 بنتونیت سدیم دار، رادیواکتیو، زباله اي  هسته اي : ي کلیديها واژه

  
  
  
  




