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  استخراج   الژینات ، بررسی خواص و-هاي حاوي بنتونیت سنتز میکروکپسول

  اورانیوم توسط آن
  

   2، احمد طیبی2، محمد باقر غفرانی2، محمد اتوکش1علیرضا خانچی
  2 فاطمه گرایلی فومشکنارو

  ، مان انرژي اتمی ایرانساز، اي پژوهشگاه علوم و فنون هسته، اي پژوهشکده چرخه سوخت هسته1
  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده  انرژي2

  
  چکیده

جاذب جدید میکروکپسول براي بازیابی اورانیم از پساب هاي صنعتی مورد استفاده قرار      
ي پخش کردن بنتونیت طبیعی در ماتریکس پلیمـري    ها بوسیله  این میکروکپسول . گرفته است 

 و Batchهـاي   زمـایش آي   ذبی این جاذب بوسیله   خواص ج . الژینات سدیم تهیه شده است    
ي راکتورهـاي   هـا بوسـیله   همچنین سینتیک این جاذب . ستونی مورد مطالعه قرار گرفته است     

جـاذب داراي جـذب بـالاي اورانـیم     . بررسی شده اسـت ) Mixed Flow(مخلوط شونده 
وبی با دادهاي ي درجه دوم به خ  همچنین معادله  .باشد  می 3 هاي بالاتر از     PHمخصوصا در   

هاي سنتزشده همچنین داراي صـرفه اقتـصادي و رفتـار     میکروکپسول. سینتیکی مطابقت دارد  
  . باشند ستونی خوب و قابل استفاده در دفعات مکرر جذب می

  هاي الژیناتی، اورانیم  بنتونیت، میکروکپسول:  کلیديهاي واژه
  
  
  
  
  
  




